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MICROESFERAS DE QUITOSANA CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS DE FERRO PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE ERITROSINA
Bruna Cristina Badalotti (PG),1 * Reinaldo A. Bariccatti (PQ),2
bruna.badalotti@unioeste.br ; reinaldo.bariccatti@unioeste.br. 
1Centro de Engenharias e Ciências Exatas, UNIOESTE – Campus Toledo - PR 
Palavras Chave: Magnetita, Fotossensibilizadores, Oxigênio singlete, Terapia fotodinâmica, Cinética de liberação. 
Highlights
Chitosan microspheres with magnetite nanoparticles were prepared for controlled release of erythrosine, showing potential for photodynamic therapy applications.
Resumo/Abstract
INTRODUÇÃO: O câncer é uma das principais causas de mortalidade no mundo. A terapia fotodinâmica (PDT) surge como alternativa promissora por ser seletiva e minimamente invasiva, utilizando fotossensibilizadores ativados por luz. A eritrosina é um corante com potencial para PDT, mas sua aplicação é limitada pelo controle inadequado de liberação. Microesferas de quitosana com magnetita podem oferecer maior estabilidade e permitir liberação controlada e direcionamento magnético. 

PROCEDIMENTO: As microesferas foram obtidas por polimerização em microemulsão água/óleo.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: A Figura 1a mostra as microesferas de quitosana incorporadas a magnetita/eritrosina (MQEM) com morfologia esférica, homogênea e diâmetro médio de 77,94 µm. A Figura 1b apresenta o perfil de liberação da eritrosina a 35 °C, cujo ajuste pelo modelo de Korsmeyer–Peppas exibiu excelente correlação (R² = 0,99), com n = 0,74 e KKP = 5,68 %·min⁻¹, caracterizando transporte anômalo.
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CONCLUSÃO: O sistema MQEM apresentou morfologia uniforme e liberação controlada, com perfil cinético consistente, evidenciando potencial para aplicação em terapia fotodinâmica.






Figure 1: (a) Micrografia por Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) (b) Perfil de liberação da eritrosina a 35 °C ajustado ao modelo cinético correspondente.
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